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 عنوان فارسی مقاله :

آزمایشی مقیاس در ش!ل وزیرستان مس کانسنگ از مس های کانی فلوتاسیون  

 عنوان انگلیسی مقاله :

FLOTATION OF COPPER MINERALS FROM NORTH WAZIRISTAN 

COPPER ORE, ON PILOT-SCALE 

 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل  این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.  

ید.کلیک Mایاینجا (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، با فرمت ورد   
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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Mایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

کلیک Mایید.اینجا همچنین برای مشاهده سایر مقالات این رشته   

FLOTATION  TESTS  FOR  BULK  ROUGHING-I

In the flotation method of concentrating minerals,
fast floating minerals are recovered in bulk-
roughing stages, in order to obtain maximum
recovery of valuable minerals (Wills B.A, 1985).
The parameters investigated during this stage were
type and dosage of collector, pH value, depressant
dosage, sulphidizer dosage, pulp density, and
pine-oil dosage. Generally, higher dosages of
reagents are used during this stage of flotation.

تست های فلوتاسیون برای بالک رافینگ یک

 در روش فلوتاسیون تمرکز مواد، مواد با فلوتاسیون سریع در

 مراحل بالک رافینگ به منظور کسب حداکثر بازیابی مواد

 ارزشمند بازیابی می شوند. پارامترهای مورد مطالعه طی این

 مرحله شامل نوع و دوز جمع اوری کننده،  مقدار اسیدیته،

 دوز منتشر کننده، تراکم خمیر، دوز سولفیدایزر و روغن کاج

 بودند. به طور کلی، دوزهای بالاتر معرف ها طی این مرحله

.فلوتاسیون مورد استفاده قرار گرفته اند
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