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برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Tایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

.Tایید کلیک اینجا شده، ترجمه مقالات جدیدترین جستجوی برای  

3.1. Materials

HAuCl4 was purchased from Aldrich and used without
further purification. Medium molecular weight chitosan

(poly-(1,4-b-DD-glucopyranosamine), 400,000g/mol) with

a degree of deacetylation of 100% was purchased from

Fluka. Heparin from porcine intestinal mucosa (Sodium

salt, 250,000 units) was obtained from Sigma. Both

polysaccharides were used as received. Acetic acid was

diluted to a 1% aqueous solution before use. All aque-

ous solutions were made using ultrahigh purity water
purified using a Mill-Q Plus system (Millipore Co.).

3. Experimental
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