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 توجه !

برای تهیه مقاله ترجمه شده کامل با فرمت این فایل تنها قسمتی از ترجمه میباشد.

 کلیک Oایید.اینجا ورد (قابل ویرایش) همراه با نسخه انگلیسی مقاله، 

.Oایید کلیک اینجا شده، ترجمه مقالات جدیدترین جستجوی برای  

1.5. Compressive strength of MSC at 28 days collected from experiments [6,7]

Table 4 lists the cubic compressive strength of MSC at 28 days collected from experiments. Where
fce represents the cement compressive strength tested in accordance with Standard ISO 679–1989 [8].
The test data of Table 4 has cubic compressive strength at 28 days ranged from 25.0 MPa to 84.6 MPa
with water-to-cement ratio as 0.30–0.70, sand ratio of 30–46%, P.O.32.5, P.O42.5 and P.O.52.5 cements
in density of 2871–3134 kg/m3, coarse aggregate with maximum particle size of 20–31.5 mm, man-
ufactured sand with limestone powder content of 0–20% and fineness modulus of 2.60–3.40.
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